
 

1 

 

پژوهش هاي معاصر در علوم و تحقیقات مجله   

1399 مرداد، 13، شماره دومسال   

 

ISSN: ۲٦۷٥-٦۷٦٤ 

www.jocrisar.ir 

و  یمعمول يبتن ها یکیمکان و یکیزیف يها یژگیو بر مانیآب به س نسبت ریأثت
 یسیآب مغناط يحاو اریپرع

 
  2 رضا ارجمندیان،   1 محمدعلی دشتی رحمت آبادي

  

  استادیار، دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه آزاد یزد 1 
 کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه آزاد یزد 2

 
irdashti@iauyazd.ac.ir 

 

 چکیده
 ریدهه اخ . در دوندیآ یبشر پس از آب به حساب م یمصالح مصرف نیپر مصرف تر در صنعت ساختمان و دهیبتن مصالح برگز

آب کم تر  مان ویمقاومت بتن با توجه به مصرف س و آییکار شیجهت افزا یسیآب مغناط يبه نام تکنولوژ يدیجد يتکنولوژ
همچنین مقاومت فشاري بتن سخت شده، ابتدا آب  ثیر آب مغناطیسی بر کارآیی بتن تر وأظور بررسی تبه من مطرح شده است

سپس با طرح اختلاط هاي متفاوت ساخته شده  استفاده قرار گرفته و مغناطیسی توسط دستگاهی که در این تحقیق مورد
 یبه بررس قیتحق نیا .میپرداز یبتن م یکیمکانو  یکیزیبر خواص ف یسیاثر آب مغناط یپروژه به بررس نیکه در ااست . 

 نیا يها رییپردازد. متغ یم اریوپر ع یمعمول ،اریکم ع يبتن ها یوروان يبر مقاومت فشار ،سیاستفاده از آب مغناط راتیتأث
 ها ودر انتها نمودار .باشند یاختلاط متفاوت م يدر طرح ها مانیس بهونسبت آب  ،یسیمغناط دانیت مدشامل ش قیتحق
 ينمونه ها تمام گرددی ارائه م مانیبا نسبت آب به س یسیآب مغناط يحاو يبتن ها آییو کار يمقاومت فشار هرابط
 دور کیاز آب  نیاز آب شرب و همچن شهایآزما نیدر ا شدند و يروز در آب نگهدار28و 7ت بتن  به مد یشگاهیآزما

پژوهش بیانگر آن  نتایج حاصل از.شده استشده استفاده  یسیناطمغ قهیدق15و  ی شدهسیمغناط قهیدق 5 ی شده،سیمغناط
روزه، نمونه هاي ساخته شده با آب مغناطیسی در بتن هاي با عیار متوسط و زیاد  به ترتیب در  28است که مقاومت فشاري 

 شان داده است.%میانگین مقاومت فشاري نسبت به آب شرب را ن26کاهش  و 14، %13با افزایش % 6/0نسبت آب به سیمان 
 اریبتن پر ع ارویبتن کم ع ،یبتن معمول مقاومت فشاري، مان،ینسبت آب به س ،یسیمغناطآب هاي کلیدي:  واژه

  

 

 

 

  

 


